	Наименование
	диаметр (дп. окр.) (мм)
	разрывн. нагрузка (кгс)
	кол-во метров в кг
	ориентировочный вес бухты, кг

	Канат полипропилен. плетеный 8-прядный ГОСТ 30055-93
	24(75)
	7300
	4,16
	 

	
	32(100)
	9680
	2,17
	 

	
	40(125)
	15690
	1,39
	 

	
	48(150)
	22470
	0,96
	220

	
	56(175)
	30110
	0,7
	240-280

	
	64(200)
	38480
	0,54
	350-370

	
	72(225)
	48570
	0,43
	460

	
	80(250)
	60350
	0,34
	550

	
	88(275)
	71830
	0,28
	650-700

	
	96(300)
	85880
	0,24
	800

	Канат полипропилен. тросовой свивки 3-прядный ГОСТ 30055-93
	8(25)
	870
	33,33
	от 10 до70

	
	10(30)
	1090
	22,22
	10-75-90

	
	11(35)
	1300
	18,18
	от 1 0 ДО70

	
	13(40)
	1890
	12,82
	от 1 0 до70

	
	16(50)
	2520
	9,09
	от 10 до 6О

	
	19(60)
	3645
	6,06
	от 10 до70

	
	22(70)
	4800
	4,55
	от 35 до80

	
	26(80)
	6300
	3,28
	от 65 до 120

	
	29(90)
	7450
	2,75
	74

	
	32(100)
	8140
	2,17
	70-78-80

	
	37(115)
	9890
	1,63
	100-110

	
	40(125)
	11300
	1,39
	145

	
	48(150)
	14930
	0,96
	160-200

	
	56(175)
	18050
	0,7
	260

	
	64(200)
	23525
	0,54
	300

	Канат полиамидный тросовой свивки 3-прядный ГОСТ 30055-93
	8(25)
	1360
	22,73
	20-110

	
	10(30)
	1670
	14,29
	20-110

	
	11(35)
	2315
	13,33
	10-125

	
	13(40)
	3135
	9,52
	10-110

	
	16(50)
	4920
	6,33
	20-105

	
	19(60)
	6490
	4,48
	20-90

	
	22(70)
	8950
	3,33
	88-180

	
	26(80)
	12170
	2,38
	88-180

	
	29(90)
	14890
	1,92
	100-115-215

	
	32(100)
	17410
	1,59
	130

	
	37(115)
	22830
	1,19
	160

	
	40(125)
	26230
	1,01
	205-220

	
	48(150)
	37310
	0,7
	290

	
	56(175)
	50310
	0,52
	400

	
	64(200)
	65570
	0,39
	510-600

	
	72(225)
	82950
	0,31
	360-770

	
	80(250)
	102135
	0,25
	360-770

	Канат полиамидный плетеный 8-прядный ГОСТ 30055-93
	48(150)
	40510
	0,7
	315

	
	56(175)
	56720
	0,52
	396

	
	64(200)
	74550
	0,4
	505

	
	72(225)
	93250
	0,31
	свыше 550

	
	80(250)
	115500
	0,25
	свыше 550

	
	88(275)
	136540
	0,21
	свыше 550

	
	96(300)
	161900
	0,18
	свыше 550


 

	Наименование
	диаметр (дл. окр.) (мм)
	разрывн. нагрузка (кгс)
	кол-во метров в кг
	ориентировочный вес бухты, кг

	Веревка хлопчатобумажная крученая ТУ 81 22-005-00319782-2000
	8(25)
	311
	25
	от 1 0 до70

	
	10(30)
	454
	20,1
	от 10 до70

	
	12(40)
	622
	11,1
	от 10 до70

	
	14(45)
	718
	8,4
	80-100

	
	16(50)
	997
	7,1
	80-100

	
	18(55)
	1277
	5,6
	80-100

	
	22(70)
	1749
	4,54
	80-100

	
	26(80)
	2381
	3,1
	100

	Канат хлопчатобумажный. тросовой свивки 3-прядн. ГОСТ 30055-93
	29(90)
	3720
	1,67
	132

	
	37(115)
	4890
	1,22
	180

	
	40(125)
	5840
	0,93
	235

	
	45(140)
	6650
	0,74
	297

	
	48(150)
	8140
	0,6
	367

	
	56(175)
	9810
	0,5
	444

	
	64(200)
	12050
	0,35
	622

	ЛИНИ ПОЛИАМИДНЫЕ ГОСТ 25574-83
	3
	220
	153,85
	от 5 до1 2

	
	4
	330
	83,33
	от5до12

	
	4,5
	390
	66,67
	ОТ8 Д032

	
	5,6
	660
	47,62
	от8 до32

	
	6,8
	836
	32,26
	от8 до32

	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ ПЛЕТЕНЫЙ 8-прядн.с серд. ТУ 81 53-1 33-00319782-95
	3
	230
	125
	от2 доб

	
	4
	300
	100
	от2 до5

	
	6
	350
	52,63
	от4 до 12

	
	8
	700
	31,25
	от4 до 12

	
	10
	1000
	17,86
	от4 до 12

	
	12
	1700
	- 11,76
	от4 до 12

	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ. ПЛЕТЕНЫЙ 16-лрядн.с серд. ТУ 81 53-1 33-0031 9782 95
	3
	230
	125
	от1 до4

	
	4
	300
	100
	от1 до4

	
	6
	700
	52,63
	от1 до4

	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ ВЯЗАНЫЙ
	2,7
	50
	333,33
	отО.З до 2

	
	3,7
	75
	200
	отО.З до 2

	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ
	1
	80
	555,56
	от1 до 1,5

	
	2
	150
	256,41
	от1 до 1,5

	ШНУР Х\Б КРУЧ.
	2
	18
	526,32
	от1до1,3

	
	3
	22
	312,5
	от1до1,3

	
	6мм
	160
	55
	от 1 0 до70

	ШПАГАТ ПОЛИАМИДНЫЙ
	0,4ктекс
	22
	2500
	от 1,2 до 1,5

	
	0,7ктекс
	40
	1429
	от 1,2 до 1,5

	ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕН. ГОСТ 17308-88
	1,1
	22
	1000
	от 1,2 до 2,5

	
	2,2
	43
	454,55
	от 1,2 до 2,5

	
	3,4
	67
	294,12
	от 1,2 до 2,5

	ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕН круч.
	4
	200
	133,3
	от 7 до 20

	ЛИНЬ ПОЛИПРОПИЛЕН круч
	6
	390
	66,67
	от 7 до 20


 

